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АНОТАЦИЯ


Курсът по дисциплината има за цел да запознае студентите с основните свойства на текстилните материали, полуфабрикати  и готови изделия, с начините, средствата и методите за установяване на тези свойства.


Студентите ще бъдат запознати с някои основни понятия и методи на статистическата обработка на резултатите, получени при лабораторните изследвания и технологичния контрол на основата, на който ще могат да вземат правилни технологични, организационни и производствени решения.


В упражненията обучаващите се ще получат практически умения за работа с използваната апаратура за изследване свойствата на текстилните материали.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
	№
	Теми на лекциите и упражненията
	Часа

	
	
	РО
	ЗО


	1
	2
	3
	4

	
	МОДУЛ I: ТЕКСТИЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРЕЖДИ И ПОЛУФАБРИКАТИ
	
	

	
	Лекции – 14(7) ч., Лабораторни упражнения – 8(4) ч.
	22
	11

	
	
	
	

	
	А. ЛЕКЦИИ
	
	

	1.1
	Определяне чистотата на дарашката ризица и равномерността на полуфабриката лента.
	2
	1

	1.2
	Определяне линейната плътност на предачните полуфабрикати 
	3
	3

	1.3
	Определяне сука на предпрежди и прежди. Определяне чистотата на преждите
	3
	2

	1.4
	Определяне здравината и разтегливостта на преждите
	2
	1

	1.5
	Определяне устойчивостта на преждите на динамични натоварвания – опън, претриване, огъване, усукване и др
	2
	-

	1.6
	Принципно устройство и действие на апарат "Устер"
	2
	-

	
	
	
	

	
	МОДУЛ II: ТЕКСТИЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ
	
	

	
	Лекции – 16(8) ч., Лабораторни упражнения – 7(4) ч.
	23
	12

	
	
	
	

	
	А. ЛЕКЦИИ
	
	

	2.1
	Определяне физическите свойства на плоскостните текстилни изделия – маса, вид и брой на дефектите
	3
	2

	2.2
	Определяне гъстината на тъкани и плетива. Видове гъстини и начини на определяне
	3
	1

	2.3
	Определяне здравината и разтегливостта на тъкани и плетива
	2
	1

	2.4
	Определяне свиваемостта на тъканите
	3
	1

	2.5
	Определяне устойчивостта на претриване и пилинг на тъкани и плетива
	3
	2

	2.6
	Определяне драпируемостта и мачкаемостта на тъканите
	2
	1

	
	
	
	

	
	ОБЩО:
	30
	15

	
	
	
	

	
	Б. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ
	
	

	1
	Определяне вътрешната и външната неравномерност на ватката
	2
	1

	2
	Определяне сука на прежда. Изучаване влиянието на методиката, междучелюстното разстояние и предварителното опъване върху сука и неравномерността по сук
	2
	1

	3
	Определяне здравината и разтегливостта на преждите
	2
	1

	4
	Определяне масата на тъкан и плетиво
	2
	1

	5
	Определяне гъстотата по основа и вътък  (по бримков ред и бримков стълб)
	2
	1

	6
	Определяне свиваемостта на тъканите
	2
	1

	7
	Определяне мачкаемостта на тъканите в сухо и мокро състояние
	1
	1

	8
	Определяне устойчивостта на плоскостенните изделия на претриване и пилинг
	1
	0,5

	9
	Определяне въздухопропускливостта на плетивата
	1
	0,5

	
	
	
	

	
	ОБЩО:
	15
	8



Форми на контрол на знанията


I.  През семестъра – Водене на присъствени контролни карти за участие в лекциите и упражненията.


II. Оформяне на оценката – Писмен изпит върху два въпроса с устно препитване.
Л И Т Е Р А Т У Р А:

А. ОСНОВНА

1. Стоянов Б., “Изпитване на текстилните материали”, Васил Априлов, Габрово, 2008г
2. Кеворкян А., "Текстилно материалознание и изпитвания", Техника, София, 1977 г.

3. Митова Б.И., В.Н. Лазаров, "Изпитване на текстилните материали", Техника, София, 1987 г.

4. Карабойков М., П. Димов, "Текстилно материалознание", Техника, София, 1972 г.

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА

1. Георгиева С.Г., "Текстилно материалознание", Техника, София, 1986 г.

2. Кукин Г., и др., "Текстильное материаловедение", Ростехиздат, Москва, 1961 г
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